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Soluzioni INNOVATIVE per l‟unione delle lamiere 

 

Alla ricerca del GIUNTO più RESISTENTE 
 

 

Nessun foro, assenza di fumi, scintille o residui, un tempo-ciclo 

da 2 a 4 sec e un giunto più resistente di un punto saldato. 
 
Sempre più i costruttori di molti prodotti industriali  usa 

no accoppiare materiali leggeri e diversi fra loro. Il set- 

tore del “bianco”, i telai, gli apparecchi e le condotte di 

condizionamento passano dall‟alluminio al magnesio, 

dagli acciai altoresistenziali ai materiali compositi.  

I metodi tradizionali di assemblaggio usati in questi 

settori sono la saldatura, l‟avvitamento e la rivettatura 

con rivetti ciechi. Questi processi hanno costi elevati e 

una qualità variabile che li rende inadatti a una produ-

zione in serie di alta qualità. Ora questi costruttori pas-

sano sempre più alla rivettatura autoperforante Henrob 

HSPR che offre giunti piú resistenti, più sicuri, a quali- 

tà costante e con un processo a maggior rendimento, 

privo di residui e senza inquinamenti ambientali. 

La tecnologia  Henrob unisce lamiere di materiali di-

versi, come allluminio+acciaio, alluminio+ magnesio, 

acciaio+acciaio e metalli+materiali compositi.  

La tecnologia di rivettatura autoperforante Henrob 

HSPR è un processo di unione a freddo utilizzato per 

unire due o più lamiere con l‟inserimento a pressione 

di un rivetto nelle prime lamiere e con la sua espansio 

ne nella lamiera inferiore senza perforarla (secondo 

una forma ben precisa impressagli dalla matrice). 

Risultato: non sono più necessari fori eseguiti a priori, 

il processo è senza fumi, residui, dura da 2 a 4 sec e il 

giunto che ne risulta è più resistente di un punto di sal-

datura. Inoltre può essere usato con adesivi, puó esse-

re manuale o robotizzato, non necessita di acqua di 

raffreddamento , non inquina acusticamente e consen-

te di scegliere tra una vasta gamma il tipo di pinza e di 

applicatore per soddisfare qualsiasi applicazione. 
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Soluzioni INNOVATIVE per l‟unione delle lamiere 

 

Perché Henrob? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nostra Forza è la SPECIALIZZAZIONE.  

Approfondire per decenni UNA SOLA tecnologia ci 
ha consentito di raggiungere il livello di leader 
mondiali per QUALITA`, PRECISIONE e PERIZIA. 
 
A differenza di altri costruttori che non si occupano 
solo di Rivettatuta Autoperforante, la nostra azien-
da ha sviluppato in dettagli circoscritti e precisi 
non solo questa tecnologia ma anche i GIUNTI 
autoperforanti.  
 

Il risultato è stata una gamma di rivetti per presso-
ché qualsiasi necessità, nonché la capacità  di svi-
lupparne di nuovi in modo rapido, internamente e 
autonomamente. 
 
E‟ stata aumentare la sicurezza, realizzando costru 
zioni migliori, riducendo manutenzioni e provve-
dendo un ambiente pulto e privo di inquinamenti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oggi, più di 8.000 sistemi al lavoro in tutto il mondo 
e una rete e di distributori e agenti per le Vostre 
consultazioni  Vi  assicurano che  Henrob  è in co-
stante espansione, grazie  alla  garanzia  delle  sue 
continue innovazioni, alla ricerca di soluzioni  a 
vecchi e nuovi problemi.
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„sempre innovando, in espansione,  
dedicandoci a trovare nuone soluzioni  
a vecchi e nuovi problemi‟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rivettatura autoperforante Henrob: 
 

- E‟ veloce 

 

- E‟ un processo ad alta qualità  
 

- E‟ consistentemente resistente  
 

- E‟ a favore dell‟ambiente    
 

- Può unire materiali diversi (ad es. acciaio+alluminio) 

 

- Puó essere usata in presenza di adesivi 
 

- Puó essere effettuata manualmente o con robot  
 

- Non necessita di acqua di raffreddamemto o di estrazione di fumi 
 

- E‟ silenziosa (<80 dB)  
 

- E‟ disponibile con azionamenti idraulici e servo-elettrici  
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Soluzioni INNOVATIVE per l‟unione delle lamiere 

Applicazioni dal vivo 
 
 

 
I nuovi materiali, le leghe di alluminio e di magnesio 

e gli  acciai  altoresistenziali  presentano  nuove op-

portunità all‟industria.   Ció  ha  significato  per molti 

settori utilizzare i vantaggi della rivettatura autoper-

forante HSPR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sttutture edili modulari 
 
Le strutture modulari in acciaio sono oggi diventate la 

norma nella costruzione delle abitazioni ma le tecni-

che tradizionali di unione (come la saldatura MIG, la 

rivettatura con rivetti ciechi e l‟avvitatura) hanno dato 

prova di essere costose, lente e di qualità incostante. 

 
Per questo i vari costruttori sono passati alla rivetta-

tura autoperforante HSPR per i sottogruppi dei tetti, 

dei pavimenti e delle campate. 

 

L‟uso della rivettatura HSPR non comporta fumi e 

rende pulito l‟ambiente di lavoro. E‟ un processo a 

freddo e la protezione di zinco sull‟acciaio non brucia, 

mantenendo intatta la resistenza alla corrosione. 

 

Non c‟è bisogno di fori e quindi non ci sono sfridi né 

problemi di allineamento ed è un processo veloce, che 

aviene in un colpo solo  e che conferisce al giunto una 

qualità costante di alta resistenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

`il miglior 
acquisto che 
abbiamo mai 
fatto‟  

(Van Leers)
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Segnali stradali  
 

Tradizionalmente venivano impiegati i rivetti ciechi 

che sporgevano dai profilati di supporto su cui veni-

vano fissati i segnali stradali.  

La loro applicazione era lunga e costosa e danneg-

giava la superficie riflettente. 

Con la rivettatura autoperforante l‟assemblaggio è rapido 

e facile, la superficie riflettente resta integra e il processo 

risponde alle norme europee  in materia stradale. 

 
 

  

                                                                   Condotte d‟aria e ventilazione. 
 

Le condotte e i vari componenti per la ventilazione 

sono assemblati mediante saldatura, avvitatura o 

sparatura di rivetti ciechi.  Ma queste tecniche sono 

troppo costose e a basso rendimento per una produ 

zione in serie di qualità: spesso  rovinano le superfici, 

rilasciano sfridi, sono rumorose, lente e comportano 

operatori con una certa abilità ai fini di una qualità 

costante. Oggi sempre più costruttori passano alla 

rivettatura  HSPR, che evita questi e altri  problemi. 

 
 

Anelli per contenitori. 
 

La Van Leer in Australia produce fustini richiudibili, con 

coperchi i cui anelli venivano saldati a punti. Esistevano 

molti dubbi sull‟affidabilità delle saldature e queste erano 

ispezionate il 100%.  Van Leer decise di passare alla 

rivettatura autoperforante Henrob con un‟apposita 

stazione che includeva l‟applicatore dei rivetti, l‟attrez-

zatura e le stazioni di carico e scarico. La qualità dei 

prodotto fu così rilevante che il direttore di stabilimen-

to indicò la rivettatura autoperforante  Henrob HSPR 

come “il miglior acquisto mai fatto”.   
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